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Unterer Massenkalk der westlichen Schwabischen Alb

Verbreitungsgebiet: Westliche Schwabische Alb (Hohe Schwabenalb bei RuBberg, Nusplingen,
MefBstetten und Lautlingen)

Erdgeschichtliche Einstufung: Unterer Massenkalk (joMKu), Oberjura

(Hinweis: Die Rohstoffkartierung liegt noch nicht landesweit vor. Der Bearbeitungsstand der Kartierung lasst
sich in der Karte (liber das Symbol ,Themenebenen* links oben einblenden.)

&/ Zimmerna LOLLeTTIUSer)
dorf DN 5/ unier der By ) 14 Gl ftgb'?fg e
D : [ Dietingen_>= ‘x S omberg &g

Ratshalisen
@ —}'\Schorzmgen // e me —pbe’rdi
H\t'q RO eil iy ‘ Dellmgen ) O'-‘

1ermy / 1007 lob h
Wellen en 7075 emnheint
iiwe“ £ ( A err?ber .
‘ R Frittlingen
= O _Gosheim Bubsneim —-{imsHEE o -
‘ . 5002 g
En *0 - Q Denkmgen EgeShBlI% \ o) Stetten am kaltenM arkt
2% Aldingens o Schwemﬂlngen
7 Trossingen -3\, Firba ,IT?;O‘rhngen ~d _ny Unterschmeien\y
g i Mahlstetteneo Renquishausen\. 0% aus o pinil [ J
5 ‘i SpalchmgenO » CBirenthal ™, Y Cutonsior S
% R Schura, £U: n?_i,e bergin Durbhelm © | Kolbingen € .BEUION .z~ Vilsingen%7” Inzigkofen Sig
.A J u 2
ob Verena : X d Leibertingen
Rietheim- {3 1) / Y/ i B s sl
Durchhausen eiheim 7 STt \"1'31
4 Seitinge ,{ 665 ’ Miihiheini™ T eridtaen > Krauchenww*
i ~-Oberflacht Jn der Donay anederon aug%“ \ Rohrdorf o Menningen
il Talheims>==x Wurmlingen I! r—' Nendingen — Buchheim ,' /‘ Goggii
il a )
\ %,".Ak FRﬁnngn =S «!" UTI-LINGEN Wo"lga"f HEUdO/rf/\ " Rinamonharh

Lagerstattenkorper

Die zur Herstellung von Natursteinkdrnungen nutzbaren Massenkalksteine des unteren Oberjuras der Westalb bilden
mehrere Einzelvorkommen bei Nusplingen, oder sie sind Teil von Vorkommen, die sich aus unterschiedlichen
Karbonatgesteinen der Massenkalk- sowie der Schicht- und der Lochenfazies zusammensetzen, wie z. B. bei Rietheim-
Weilheim (RuBberg) sowie v. a. bei MeBstetten und bei Lautlingen. Neben kappenférmigen, geringméachtigen
Massenkalksteinkdrpern Uber anderen nutzbaren Karbonatgesteinen gibt es gréBere und machtigere Massenkalksteine,
die durch weitrdumige Bereiche mit ausgepragter Verkarstung, durch groBfladchige Abschnitte mit sekundarer Umwandlung
der Kalksteine (,Zuckerkornlochfels®) sowie durch Stérungszonen und engstandige Kluftsysteme (,Bretterkliftung“) und die
daran gebundene Verlehmung begrenzt sind.
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Gestein

Die dichten bis feinkérnigen, brockig-massigen bis meist dickbankig
ausgebildeten, weiBBbeigen, grauweiBen, hellgraubeigen und
mittelgrauen Kalksteine sind sehr hart, weisen einen glatten bis
muscheligen oder rauen Bruch sowie eine unregelmaBiige Oberflache
auf. Ganz untergeordnet treten mittelbraune, feinkérnige, harte
Kalksteine (= Braunkalke) auf. Die einzelnen Béanke sind 60-100 cm,

z. T. 10—-30 cm méachtig, und spalten flaserig-knauerig bis unregelmasig
dinnbankig bis plattig auf. Die harten Bankkalksteine zeigen einen
rauen Bruch. In Teilabschnitten fiihren die Massenkalksteine und die
unregelmaBig gebankten Bankkalksteine unregelméBige,
linsenférmige, wenige Zentimeter bis 20 cm machtige Mergelsteinlagen
(mergelflaserig). Die Mergelsteinlagen treten in den Felswénden als
Hohlkehle zurtick. Der Untere Massenkalk weist Bereiche mit
unterschiedlich hohen Karbonatgehalten auf.

Felswand an der Artleshalde bei Oberdigisheim

Petrographie

Die Mittelwerte (10 Proben aus TK 25, Blatter 7719, 7819 und 7918) fiir den Gesamtkarbonatgehalt derMassenkalksteine
lauten: 96,3 % (min. 92,0 %, max. 98 %). Der Calcitgehalt variiert zwischen 66 und 98 % (Mittelwert: 92 %). Eine Probe
ergab einen Dolomitanteil von 26 %. Die Gesteine bestehen fast ausschlieBlich aus Calcit (Rest: Quarz, Illit'Glimmer).
Geochemische Analysen ergaben folgende Mittelwerte:

Chemie Minimum [%] Maximum [%] Mittelwert [%)]
Cao 43,4 54,9 52,1
MnO 0,001 0,05 0,025
MgO 0,01 6,7 1,5
Fe2O3 0,2 0,6 0,4
SiO2 0,9 4,9 2,4
Al>03 0,2 1,2 0,6
K20 0,05 0,5 0,2
NazO < 0,01 0,85 0,22
TiO2 0,001 0,1 0,03
P20s 0,01 0,07 0,04

Machtigkeit

Geologische Machtigkeit: Die Machtigkeit der Massenkalksteine (Unterer Massenkalk) auf der Hohen Schwabenalb bei
RuBberg, Nusplingen, MeBstetten und bei Lautlingen schwankt mit < 50 bis ca. 150 m erheblich. Die Mé&chtigkeiten < 50 m
sind meist auf Vorkommen zurtickzuftihren, bei denen ein Relikt des Unteren Massenkalks andere nutzbare
Karbonatgesteine Uberdeckt.

Genutzte Machtigkeit: Im Unteren Massenkalk der Hohen Schwabenalb bei RuBBberg, Nusplingen, MeBstetten und bei
Lautlingen wurden lediglich kleinere Steinbriiche und Seitenentnahmestellen betrieben. Die genutzte Machtigkeit betrug
nur 2-10 m.
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Gewinnung und Verwendung

Gewinnung: Die kleineren Steinbriiche und Seitenentnahmestellen
wurden noch bis in die 1950/60er Jahre betrieben. Das Brechen des
Gesteins und z. T. das Bohren der Sprengldcher erfolgte vielfach noch
von Hand, das gewonnene Gestein wurde anschlieBend weiter mit der
Hand zerkleinert. Zeitweise kam ein fahrbarer Schotterbrecher zum
Einsatz. An anderer Stelle wurde das Gestein mit dem Rollwagen zum
Schotterwerk gebracht. Dort erfolgte die Aufbereitung mittels Brecher
und Trommelsieb. Die verschiedenen Kérnungen wurden zur
Verladung in einem Lagersilo vorgehalten.

Verwendung: Die Massenkalksteine wurden Uberwiegend im
einfachen Wegebau, als Packlage und Schotter, untergeordnet als
Brechsand im StraBenbau eingesetzt. AuBerdem wurden aus dem
Gestein Grenzsteine, Pflastersteine und Mauersteine angefertigt. Eine

Felsen am MeBstetter Berg zwischen Ebingen und
MeBstetten

Verwendung als Betonzuschlag ist zu prifen.

Weiterfihrende Links zum Thema

o Oberjura-Massenkalk-Formation
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