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Léwensandstein-Formation (Stubensandstein)

Verbreitungsgebiete: Keuperbergland von der 6stlichen Baar, tGber Schénbuch, Stromberg, Heuchelberg,
Stuttgarter Bucht, Schurwald, Welzheimer Wald bis zu den Fréankisch-Schwéabischen Waldbergen

Erdgeschichtliche Einstufung: Léwenstein-Formation (kmLw, Stubensandstein), Mittelkeuper

(Hinweis: Die Rohstoffkartierung liegt noch nicht landesweit vor. Der Bearbeitungsstand der Kartierung lasst
sich in der Karte (liber das Symbol ,Themenebenen* links oben einblenden.)
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Lagerstattenkorper

Die Sedimentgesteine der Léwenstein-Formation (kmLw), die auch als
Stubensandstein-Schichten bekannt sind, nehmen groBe Teile des
Keuperberglandes ein. Die Schichten fallen nach Stiden bis Stidosten
ein und bestehen aus Sandsteinbénken, die durch siltig-sandige bis
tonige Feinsedimente, den sog. Letten bzw. Zwischenletten, getrennt
werden (Werner et al., 2013). Die Schichtenfolge bildete sich in einem
weit verzweigten Flusssystem, in dem die Sandsteine die
Rinnenflllungen und die Tonsteine die Ablagerungen der
Uberflutungsebene représentieren. Die stetige Verlagerung der
Flussrinnen bedingte sowohl horizontal als auch vertikal einen raschen
Wechsel von Sand- und Tonsteinen. o ] :
Mauersteine eines Wohnhauses aus Stubensandstem
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Gestein

Es gibt in Baden-Wirttemberg zwei grundsatzlich unterschiedliche
Varietaten von Stubensandstein, die nebeneinander auftreten und als
Werkstein verwendet werden kénnen: (1) Der mittel- bis grobkérnige,
oft gerdlifihrende, gelblich graue bis gelblich braune Sandstein mit
vorherrschend kieselig-kaolinitischer Bindung; diese Varietat wird durch
Oberflachenverwitterung an Bauwerken hellgrau bis fast weiB3; eine
feine Eisenhydroxid-Sprenkelung ist nicht selten. Dieser Typus ist auch
heute noch fiir die Nutzung des Stubensandsteins als Werkstein von
Bedeutung (Werner et al., 2013). (2) Der durch Karbonate verfestigte,
als Fleins oder Kalksandstein bezeichnete sehr feste Sandstein. Er ist
aufgrund spréden Bruchverhaltens meist engstandig gekliftet und
Mauverwerk aus Stubensandse,'n liefert daher vorwiegend Quader von Mauersteingré3e; friiher wurde

der Fleins auch zu Pflaster und Schotter verarbeitet (Werner et al.,

2013). Er ist unter Witterungseinfluss instabil, weshalb er im Aufschluss
oder an alteren Bauwerken leicht an der Abrundung von Ecken und Kanten zu erkennen ist. Diese Stubensandstein-
Varietat zerfallt in Oberflachenn&dhe zum namensgebenden, fir die Reinigung der Holzbdéden verwendeten Stubensand
(Werner et al., 2013).

Petrographie

Bei beiden o. g. Varietaten sind die meist mittel- bis dickbankigen,
haufig horizontal- und schraggeschichteten Sandsteine vorwiegend
grob- bis mittelkérnig, untergeordnet kommen feinsandige und fein- bis
mittelkiesige Partien vor. Die hellgrauen Quarzkérner sind 1-3 mm
groB und kaum kantengerundet. Die weiBBen, z. T. auch fleischroten 1—
4 mm groBen Feldspéate sind verwittert. Weitere petrologische,
chemische und gesteinsphysikalische Kennwerte sind auf der
LGRBwissen-Seite Buch Naturwerksteine aus BW/Stubensandstein
zu finden.

A : f.'. i . .' (4 g 4
Detailaufnahme des Stubensandsteins aus dem
Mauerwerk des Kirchengeb&udes der katholischen
Kirche St. Markus in Geislingen-Binsdorf.

Machtigkeiten

Geologische Méachtigkeit: Die Léwenstein-Formation erreicht ihre héchste geologische Méachtigkeit mit 120—-140 m im
Stromberg und den Léwensteiner Bergen. In Ostwirttemberg liegt sie bei 82—115 m. Etwa sldlich einer Linie Stromberg—
Léwensteiner Berge nimmt die geologische Machtigkeit rasch auf ca. 100 m im Murrhardter Wald, auf 70—-80 m bei
Stuttgart, auf 60 m am Schénbuch bei Tibingen, im Raum Balingen auf ca. 20 m und schlieBlich auf etwa 10 m bei
Villingen-Schwenningen ab.

Genutzte Machtigkeit: Werksteinféahige Partien in der Abfolge weisen Méachtigkeiten zwischen 3 und 20 m auf. Je
nachdem, welcher Stubensandsteinhorizont oberflachennah angeschnitten ist, welches Bindemittel auftritt und ob ein
Kontakt zum Grundwasser besteht, kdnnen die nutzbaren Méachtigkeiten deutlich variieren. Die besten kieselig
gebundenen Stubensandsteinlagerstatten weisen nutzbare Méchtigkeiten Uberwiegend zwischen 3 und 7 m auf (Werner
etal., 2013).
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Gewinnung und Verwendung

Gewinnung: Werksandsteine aus dem Stubensandstein werden
derzeit nur noch in einem Steinbruch bei Waldenbuch gewonnen.
Mittels einer Schramsége werden Blécke aus dem Gesteinsverband
geschnitten und durch Bohren und Keilen zu transportféhigen
Rohblécken verarbeitet.

Verwendung: Der Stubensandstein wurde hauptséchlich fur
Mauersteine verwendet und spielte bei der Errichtung von zahlreichen
sakralen, reprasentativen sowie profanen Geb&uden vom Mittelalter bis
o B " in die Neuzeit eine bedeutende Rolle. Aufgrund seiner grobkérnigen
Werksteinbank des Stubensandsteins Struktur wurde er seltener fir Steinbildhauerarbeiten genutzt. Dabei
fanden die Sandsteine je nach Korngré3e unterschiedliche
Verwendungszwecke. Feinkdrnige Varietaten wurden z. B. zu profilierten Gesimsen, Grabplatten und gotischen
MaBwerken verarbeitet. Aus den gréberen Varianten wurden neben den o. g. Mauer- und Sockelsteinen auch Saulen,
Treppenstufen, Mahl- und Walzsteine, Trége und Brunnen sowie eine Vielzahl anderer Gegensténde fir technische
Zwecke hergestellt. Sehr grobkérnige bis kiesige Sandsteine fanden bei Hangverbau und Uferbefestigung Verwendung.
Zahlreiche Beispiele fur die Nutzung des Stubensandsteins sind in Werner et al. (2013) aufgefuhrt. Beispiele fur
bedeutende Bauwerke im Stidwesten sind u. a. die Reutlinger Marienkirche, die Stiftskirche in Tlbingen, das Neue
Rathaus in Stuttgart, das Kloster und Schloss Bebenhausen, die Heiligkreuz- und die Kapellenkirche in Rottweil, die Neue
Aula der Universitat in TUbingen und das Neue Rathaus in Stuttgart.

kel

Weitere Informationen finden sie hier: Naturwerksteine aus Baden-Wirttemberg (2013)/Stubensandstein

Externe Lexika

LITHOLEX

o LOwenstein-Formation
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