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Vogesensandstein-Formation

Verbreitungsgebiet: Lahr-Emmendinger Vorberge, Mittlerer Schwarzwald, Nordschwarzwald, Stdlicher
Kraichgau, Tal der Nagold

Erdgeschichtliche Einstufung: Mittlerer Buntsandstein (sm), Buntsandstein (s), Trias

(Hinweis: Die Rohstoffkartierung liegt noch nicht landesweit vor. Der Bearbeitungsstand der Kartierung lasst
sich in der Karte (liber das Symbol ,Themenebenen* links oben einblenden.)
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Lagerstattenkorper

Die Vogesensandstein-Formation (sV) besteht aus den Subformationen
des Badischen Bausandsteins (sVs), des Gerdllsandsteins (sVg) und
des Kristallsandsteins (sVK). Ausstrichgebiete sind die Ostabdachung
des Mittleren Schwarzwaldes, die zentralen und 6stlichen Lagen des
Nordschwarzwaldes (inkl. das Tal der Nagold) sowie die Lahr-
Emmendinger Vorbergzone. Nicht Uberall ist die gesamte Formation
vertreten. Bei Titisee-Neustadt sind lediglich der gerélifihrende
Profilabschnitt des Gerdllsandsteins und der Kristallsandstein
vorhanden. Sie liegen hier direkt auf den mirben, gerdlireichen
Sandsteinen der Eck-Formation (suE) des Unteren Buntsandsteins
(su). Nérdlich von Schiltach schalten sich erstmals die gerdlifreien B |

Sandsteine des Badischen Bausandsteins Uber der Eck-Formation ein Dickbankige Sandsteine des Mittleren Buntsandsteins
und ab Alpirsbach gibt es ausreichend méachtige, gerélifreie in einem ehemaligen Steinbruch beim Altensteiger
Profilabschnitte. In nérdlicher Richtung nehmen die Mé&chtigkeiten des Schloss

Vogesensandsteins rasch zu. Das Einfallen des Buntsandsteins ist im

Bereich der Ostabdachung des Mittleren Schwarzwaldes generell nach Osten. Im Nordschwarzwald fallt der Buntsandstein
nach Nordosten bis Norden ein. Topographisch befinden sich die Sandsteine typischerweise in den oberen Hangbereichen
der tief eingeschnittenen Téler des Schwarzwaldes (z. B. die Taler von Kinzig, Murg oder Gro3e Enz) sowie auf
Plateaulagen. Im Hinblick auf die Talabflachungen im Nordschwarzwald macht der Buntsandstein hier haufig das gesamte
Talprofil aus. Weiter nach Norden, im Ubergang zur Gaulandschaft, wird der Buntsandstein zunehmend vom Muschelkalk
und Unterkeuper Uberlagert. In vielen Gebieten, in denen gréBere Mengen an Naturwerksteinen entnommen wurden,
etablierten sich Lokalnamen wie Nordschwarzwalder, LoBburger, Freudenstadter, Lahrer oder Emmendinger
Buntsandstein.

Eine Abgrenzung von derzeit wirtschaftlich gewinnbarem,
naturwerksteinfahigem Material richtet sich grundséatzlich nach der
Gesteinsqualitat (mineralogische Zusammensetzung, Kornbindung),
der nutzbaren Machtigkeit, den Bankstarken, der Kluftabstande, der
RohblockgréBe und der Abraummé&chtigkeit. Die aus heutiger Sicht
wirtschaftlich relevanten geologischen Schichten umfassen vor allem
die festeren, gerdllarmen bis -freien Sandsteine des Badischen
Bausandsteins sowie des Unteren (sVgu) und Mittleren (sVgo)
Gerdllhorizonts. Die Basisschichten des Unteren und Mittleren
Gerdllhorizonts sowie der gesamte Profilabschnitt des Oberen
Gerdllsandsteins sind fir gewdhnlich gerdlireich und fir heutige
Verwendungen nur eingeschrankt geeignet. Der wesentlich
mit méchtigen Werksteinbénken. geringmachtigere Kristallsandstein ist sehr fest und wurde friiher haufig
zu Muhlsteinen verarbeitet. Heutzutage wird dieser als nicht oder
lediglich beibrechend nutzbar eingestuft. GroBe Ausstrichbereiche des Buntsandsteins im Mittleren und Nérdlichen
Schwarzwald wurden bisher nicht rohstoffgeologisch untersucht, sodass hier noch Potential fir Rohstoffvorkommen
vorhanden ist.
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Gestein

Im erdgeschichtlichen Zeitraum des Mittleren Buntsandsteins (sm)
befand sich Baden-Wirttemberg am Siidrand des Germanischen
Beckens. Dieser Sedimentationsraum war gekennzeichnet durch
verwilderte Flusssysteme (engl. ,braided river®) mit gelegentlichen
Schiittungen von grobkérnigen bis gerdlireichen Lagen. Der Ubergang
vom Unteren Buntsandstein (su) in den Mittleren Buntsandstein zeichnet
sich allgemein durch eine zunehmende Verfestigung, eine héhere
strukturelle Reife, insbesondere des Rundungsgrades, und ein
abnehmendes Ger6llspektrum aus. Die in drei Subformationen
untergliederte Vogesensandstein-Formation (sV) wird im Folgenden vom
Liegenden zum Hangenden beschrieben.

(1) Der Badische Bausandstein besteht aus hell- bis braunroten, selten
gebleichten Mittelsandsteinen mit vereinzelt auftretenden fein- und
grobkdrnigen Lagen. Einzelne Gerdlle oder geringmachtige Gerdélllagen
werden gelegentlich beobachtet. Der untere Profilabschnitt zeichnet sich
durch eine karbonatische Bindung aus, weshalb durch oberflachennahe
Lésungserscheinungen die Sandsteine miirbe ausgebildet sein kénnen.
Weitere Rickstande aus Lésungserscheinungen sind sog. Wadflecken
aus Fe-Oxiden/-Hydroxiden und Mn-Oxiden oder I6chrige Sandsteine
(sog. Kugelsandsteine). Der obere Profilabschnitt ist meist kieselig
gebunden mit einer guten Kornverzahnung. Hydrothermale Gange, wie sie beispielsweise im Raum Freudenstadt
auftreten, flhrten zu einem zusatzlichen Eintrag von Kieselsdure und einer extremen Verfestigung der Sandsteine. Der
Sandsteinkdrper beinhaltet hdufig mm—cm groBBe Tonsteingerdlle, -schmitzen oder -gallen. Die einzelnen Sandsteinbanke
des Bausandsteins zeigen haufig Kreuz- oder Schragschichtungen und sind durch Schlufftonsteinlagen voneinander
getrennt. Die werksteinhoffigen Banke kénnen in der gesamten Schichtfolge, insbesondere aber in den festen oberen
Profilabschnitten auftreten.

Steinbruch norddstlich von Heimbach, Teningen
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(2) Der Gerdllsandstein wird in den Unteren (sVgu), Mittleren (sVgm)
und Oberen Gerdllhorizont (sVgo) unterteilt. Der Untere (sVgu) und
Mittlere Gerdllhorizont (sVgm) bestehen Gberwiegend aus Mittel- bis
Grobsandsteinen, die in den Basisschichten geréllfiihrend sind.
Dazwischen liegen machtigere geréllarme bis -freie Sandsteine, die
sich petrographisch nur unwesentlich vom Badischen Bausandstein
(sVs) unterscheiden. Der Obere Gerdllhorizont (sVgo, friher:
Hauptgerdllhorizont) ist Gblicherweise grobkérniger und gerdlireicher.
Der Sandstein ist Gberwiegend kieselig gebunden. Lokal kénnen aber
auch rasche Wechsel von festen und miirben Bereichen auftreten, da
auch tonig-ferritische und karbonatische Bindungen vorkommen.

(3) Der Kristallsandstein (sVK) bildet den hangenden Profilabschluss
der Vogesensandstein-Formation (sV) und liegt zwischen zwei
Paleobdden, den sog. Violetten Horizonten smVH1 und smVH2
(Karneol-Dolomit-Horizont). Der Kristallsandstein wurde friiher dem
Oberen Gerbllhorizont oder dem Plattensandstein (soPL) zugeordnet,
gleichwohl er sich von diesen unterscheiden lasst. Es handelt sich um
einen rotvioletten/-braunen bis fast rein wei3en, gestreiften, fein- und
Anschnitt eines Sandsteins im Steinbruch am schréggeschichteten, mittelkérnigen, teilweise feinkb’rnigen Sandstein.
Langauweg Vereinzelt treten Quarzgerdlle in den Uberwiegend dickbankigen
Sandsteinen auf. Das kieselige Bindemittel mit ausgepragten
Quarzanwachssaumen ist fir das glitzernde Erscheinungsbild und die Namensgebung verantwortlich. Stellenweise treten
aber auch karbonatische Bindungen auf. Durch die hohe Verwitterungsresistenz neigt das Gestein zwar zur
Blockschuttbildung, durch die geringen Machtigkeiten allerdings nicht zur Felsenmeerbildung. Lagenweise kdnnen
gelbliche Karbonatknauer auftreten, die nach Lésung zu einem lagenweise zelligen/Iéchrigen Erscheinungsbild fiihren.

Bereiche mit ungunstigen Materialeigenschaften

Innerhalb der gesamten Vogesensandstein-Formation (sV) kénnen recht unvermittelt geringméachtige Béanke und
engsténdige Klufte auftreten. Murbe Sandsteine, wie sie z. B. bevorzugt im unteren Profilabschnitt des Badischen
Bausandsteins (sVs) vorkommen, eignen sich nicht zur Werksteingewinnung. Lokal kénnen auch im Geréllsandstein
rasche Wechsel von festen und mirben Partien auftreten. Die Basislagen des Unteren (sVgu) und Mittleren Gerdllhorizonts
(sVgm) sowie weite Profilabschnitte des Oberen Gerdllhorizonts (sVgo) sind aufgrund der ausgepragten Gerollfiihrung
vorwiegend nicht nutzbar. Tongallen und -schmitzen, Karbonatkonkretionen sowie einzelne Kiesgerdlle kommen recht
unvorhersehbar in der gesamten Abfolge vor. lhr Auftreten kann zu Problemen bei filigranen Bildhauerarbeiten fuhren. Die
Verarbeitung von Kiristallsandstein (sVK) zu Werksteinprodukten ist aufgrund seiner Festigkeit sehr aufwendig, es ist
derzeit kein Abbau bekannt. Hinzu kommen die geringen Mé&chtigkeiten. Nur wenige der in Baden-Wrttemberg
auskartierten Rohstoffvorkommen beinhalten den Kristallsandstein, wobei er nie den Hauptrohstoff darstellt. Vielmals wird
er sogar als nicht nutzbares Abgrenzungskriterium verwendet.

Fazit: Eine pauschale Aussage zur Hoffigkeit einzelner Subformationen kann nicht getroffen werden, sondern ist immer
abhéngig von lokalen Gegebenheiten. Der rasche laterale und vertikale Wechsel der Gesteinseigenschaften stellt eine
groBe Herausforderung fur die Abbauplanung dar. Die Ausdehnung rohstoffgeologisch geeigneter Werksteinbanke kann
nur durch eine intensive Erkundung mittels Bohrungen und/oder einem Probeabbau abschlieBend geklart werden.
Voraussetzung fur die Abgrenzung von Werksteinvorkommen sind in Aufschliissen sichtbare Bénke in Werksteinqualitét,
die fast ausschlieBlich in ehemaligen Steinbriichen identifiziert werden und somit gleichzeitig ein Indiz fir zumindest eine
zeitweilige Verwendbarkeit des Materials darstellen.
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(1) Der Badische Bausandstein (sVs) besteht aus angerundeten bis
gerundeten, 0,2—1 mm groBen Quarz- und Feldspatkdrnern, wenigen
0,1-0,2 mm groBen Hellglimmerschippchen, Tonmineralen (z. B. lllit),
Calcit sowie Hamatit und Goethit in den Zwickeln. Es handelt sich um
einen feldspatfihrenden Quarzsandstein mit einem Hauptgemenge von
ca. 80 % Quarz, 10-15 % Feldspaten und 5-10 % anderen
Bestandteilen (Tonminerale, Calcit, Hellglimmer, Hamatit, Goethit,
Manganoxide, Kohle). Die Quarzaggregate sind frisch, wahrend die
Feldspéte fast vollstandig kaolinitisiert sind. Das Gestein besitzt z. T.
eine sehr feine 0,3—1 cm machtige Wechsellagerung von Grob- zu
Mittelsandstein sowie diinne feinkiesfiihrende Lagen. Einlagerung von
Hamatitkristallen im Porenraum ist flr die rétliche Farbung des
Gesteins verantwortlich. Das Trennflachengefiige wird durch
Erosionsflachen und auf diesen lagernden Tongallen/-schmitzen,

* e - e
[ “

Mikroskopaufnahme des Baansteins us de
Steinbruch LoBburg (Beilstein, RG 7616-375).

Hellglimmerschippchen sowie weiteren Tonmineralen hervorgerufen. Die Bindung der Mineralkérner beruht auf kieseligen
Kornanwachssaumen, aber auch auf Karbonatablagerungen zwischen den einzelnen Mineralkérnern. Der Sandstein
besitzt eine offene und regellose Porositét. Hellglimmer tritt nur sehr selten und bevorzugt auf Schichtgrenzen auf.
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(2) Der Gerdllsandstein (sVg) zeichnet sich durch mehrere ausgepragte Kornverkleinerungssequenzen von
gerdlifihrenden, grob- bis mittelsandigen Basislagen hin zu gerdlifreien, mittel- bis feinsandigen Toplagen aus. Die in den
Gerdlllagen bis zu faustgroBen Gerélle zeigen eine Entwicklung des Gerdlispekirums: Das polymikte Gerdllspektrum
(Milchquarze, braune, graue, schwarze und rote Quarzite, selten Gneise und Kieselschiefer) des Unteren (sVgu) und
Mittleren Gerdllhorizonts (sVgm) entwickelt sich im Oberen Geréllhorizont (sVgo) zu einem monomikten Gerdllspektrum
(Milchquarz, weiB3e bis wei3graue Quarzite). Die geréllarmen bis -freien Sandsteinlagen unterscheiden sich kaum vom
Badischen Bausandstein.

Chemische Zusammensetzung des Unteren Gerdllsandsteins (sVgu) aus den Steinbriichen im Gebiet Lahr—Kenzingen—
Bleichheim (TK 25 Blatter 7613 Lahr-Ost und 7713 Schuttertal), Emmendinger Vorberge. Rontgenfluoreszenz-Analysen
des LGRB. Angaben in M.-%; GV = Gluhverlust (Gberwiegend CO> und H20).

Steinbruch SiO2 Al203 Fe;03 MnO MgO CaO Na;0O KO P05 GV

Stbr. Lahr-Kuhbach 934 32 0,3 0,01 0,11 0,06 0,09 22 0,05 0,47
(RG 7613-3)

Stbr. Lahr-Kuhbach 92,8 35 0,5 0,01 0,1 0,20 0,09 2,1 0,05 0,55
(Altvater, RG 7613-306)

Stbr. Herbolzheim- 91,5 45 0,5 0,006 0,1 0,05 <0,01 14 0,07 1,80
Bleichheim

(Fohreneck, RG 7712-

313)

Stbr. Kenzingen 929 3,7 0,5 0,009 0,1 0,03 0,05 20 0,05 0,65
(Bleichbachtal,
RG 7713-3)

Stbr. Freiamt (Untere 924 46 0,4 0,007 0,1 0,04 0,05 2,1 0,04 0,10
Rostmiihle, RG 7713-

312)

Stbr. Ettenheim- 922 38 0,4 0,004 0,1 0,02 003 13 0,06 1,93
Miinchweier (RG 7713-

2)

Mittelwerte 925 39 0,4 0,007 0,1 006 005 185 0,05 092

(3) Der Kristallsandstein (sVK) besteht iberwiegend aus Quarz- und Feldspatkérnern. Seine Eigenschaften kommen zwar
dem des Bau- und Gerdllsandsteins nahe, dennoch gibt es einige Unterschiede. Der Gehalt an silberweiem, schuppigem
Muskovit ist héher als im unterlagernden Gerdllsandstein, aber wesentlich geringer als im Gberlagernden Plattensandstein.
Wadartige Manganverbindungen, gelbe Rostflecken aus der Zersetzung von Dolomit, feinschuppiger Eisenglanz sowie
reichlich griine Tongallen/-einschlisse zeichnen den Kristallsandstein aus. Das Gestein ist Uberwiegend kieselig
gebunden, stellenweise tritt Chalcedon oder Karneol zwischen den Mineralkérnern auf. Selten wurden auch karbonatische
Mineralbindungen beobachtet. Die glanzende, funkelnde Erscheinung des Sandsteins wird durch die Quarzkdrner
beguinstigt, die ausgepragte Kristallflachen sowie scharfe Ecken und Kanten aufweisen. Die Mineralkérner wurden
teilweise angeldst und zu einem spéteren Zeitpunkt neu umwachsen.
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Machtigkeiten

Schichtenfolge im Buntsandstein der Emmendinger
Vorberge nach Aufnahme der Steinbriiche im Gebiet
Sexau—Tennenbach—Heimbach.

Geologische Machtigkeit: (1) Ostlicher Mittlerer Schwarzwald bis
Nordschwarzwald: Ab Alpirsbach in Richtung Norden sind alle drei
Subformationen der Vogesensandstein-Formation (sV) vorhanden. Die
Machtigkeit liegt hier bei ca. 70-80 m und steigt nach Norden rasch auf
115 m bei Freudenstadt an. Im Raum Klosterreichenbach liegt bereits
150 m mé&chtiger Vogesensandstein mit ca. 90 m Bausandstein, 50 m
Gerdllsandstein und 5 m Kristallsandstein vor. Bei Malsch erreicht die
Vogesensandstein-Formation eine max. Méachtigkeit von 240 m. Die
durchschnittlichen Méachtigkeiten der Subformationen liegen zwischen
Bad Herrenalb und Ettlingen bei 120 m Bausandstein, 60 m
Gerodllsandstein und 12 m Kristallsandstein. Im &stlichen
Nordschwarzwald steigt die Gesamtmachtigkeit von 175 m in Bad
Wildbad bis 190 m in Neuenburg an, bevor der Buntsandstein langsam
in nérdlicher Richtung vom Muschelkalk (m) und Keuper (k) Uberdeckt
wird. (2) Zentralschwarzwald: Die 6stlich von Gengenbach auftretende
Buntsandsteinlinse hat eine Machtigkeit von 160-260 m, obwohl hier
der Kristallsandstein (sVK) als hangender Abschluss des
Vogesensandsteins (sV) fehlt. (3) Lahr-Emmendinger Vorbergzone: Bei
Emmendingen erreicht die Vogesensandstein-Formation (sV) eine
Mé&chtigkeit von 95 m mit einzelnen Mé&chtigkeiten fir die
Subformationen von 45 m Bausandstein, 40 m Geroéllsandstein und 10—
15 m Kristallsandstein. Nach Norden in Richtung Lahr nimmt die
Méachtigkeit bestandig auf bis zu 155 m zu mit 80 m Bausandstein,

60 m Gerdllsandstein und 10—-15 m Kristallsandstein.

Die Machtigkeiten einzelner Subformationen sollten mit Vorsicht betrachtet werden. Insbesondere die gerdlireichen Lagen
des Gerollsandsteins unterscheiden sich kaum vom Badischen Bausandstein, sodass es in vielen geologischen
Kartierungen immer wieder zu Verwechslungen und falschen stratigraphischen Zuordnungen kam.
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Genutzte Machtigkeit: Als Naturwerkstein eignen sich vorrangig die
kieselig-gebundenen Abschnitte des Badischen Bausandsteins (sVs)
und die gerdllarmen bis -freien Lagen des Unteren (sVgu) und Mittleren
Gerdllhorizonts (sVgm). Voraussetzungen sind mittel- bis dickbankige
Werksteinbanke mit entsprechend weiten Kluftabstanden. Nérdlich von
Alpirsbach im Mittleren Schwarzwald beginnen die geréllfreien,
nutzbaren Abschnitte des Vogesensandsteins (sV). Im Raum
Alpirsbach-Freudenstadt-LoBburg liegen die nachgewiesenen
nutzbaren Mé&chtigkeiten bei 2—-8 m; friiher wurden durch die Nutzung
geroéllreicher Lagen noch héhere Machtigkeiten erreicht. Im
Nordschwarzwald sind nutzbare Machtigkeiten von 4-30 m
nachgewiesen. Einzelne Vorkommen umfassen sowohl den
Plattensandstein (soPL) als auch Vogesensandstein (sV). Die
stillgelegten Steinbriiche zeigen anhand ihrer stratigraphischen
Position, dass hier der gesamte Profilabschnitt des Vogesensandsteins
genutzt wurde. Die in der Lahr-Emmendinger Vorbergzone
untersuchten Altabbaue zeigen, dass hier lediglich ca. 25 m aus der
gesamten Abfolge des Vogesensandsteins von ca. 105 m genutzt
wurden. Die nutzbaren Machtigkeiten der ausgewiesenen Vorkommen
liegen zwischen 1-18 m.

Die nachgewiesenen nutzbaren Méachtigkeiten sind wesentlich geringer
als die geologischen Machtigkeiten. Dies liegt vor allem daran, dass
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Schichtenfolge des Buntsandstein im Blattgebiet L
7119 Rastatt einschlie3lich der Verteilung der
stillgelegten Gewinnungsstellen (iber das Profil.

Naturwerksteinbriiche einen relativ hohen Anteil an nicht nutzbaren Zwischenlagen aufweisen. Die Anzahl und Machtigkeit
einzelner Werksteinbanke kann innerhalb eines Steinbruchs stark schwanken. Im Liegenden oder Hangenden eines
Steinbruchs kann vielerorts mit weiteren werksteinhéffigen Abschnitten gerechnet werden.
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Gewinnung und Verwendung

Gewinnung: Die festen, gerdllarmen bis -freien Profilabschnitte des
Badischen Bausandsteins (sVS) und des Gerdllsandsteins (sV), vor
allem des Unteren (sVgu) und Mittleren Geréllhorizonts (sVgm),
verfligen Uber das gréBte Rohstoffpotenzial innerhalb der
Vogesensandstein-Formation (sV). Fir eine tatsachliche
Werksteingewinnung ist jedoch eine entsprechend hohe
RohblockgréBe Voraussetzung. Dementsprechend wurden in der Lahr-
Emmendinger Vorbergzone viele Steinbriiche bevorzugt vom oberen
Profilabschnitt des Badischen Bausandsteins (sVs) bis einschlie3lich
dem Mittleren Geréllhorizont (sVgm) angelegt. Der rasche Wechsel von
gerdlifihrenden zu gerdllarmen Lagen des Oberen Gerdllhorizonts
(sVgo) und die hohen Festigkeitswerte des Kristallsandsteins (sVK)
besitzen nach heutigen Anforderungen ein geringeres
Rohstoffpotenzial. Nichtsdestotrotz wurden friiher auch diese
Profilabschnitte fiir den lokalen Verbrauch verwendet. So z. B. im Raum Gaggenau-Ettlingen-Remchingen (Freudenstadt),
wo friiher Werksteine aus dem gesamten Profil der Vogesensandstein-Formation (sV) gewonnen wurden. Der
Buntsandstein wurde Uber Jahrhunderte aus oberflaichennahen Abbauen oder sogar Blockschutthalden fur den lokalen
Verbrauch flr einfache Einsatzbereiche (z. B. Bauernh&user, Steinmauern) gewonnen. Mit den gestiegenen Anspriichen
an die Gebaude erfolgte der Abbau zunehmend in den rohstoffgeologisch hochwertigeren Profilabschnitten. Die Rohblécke
wurden handisch durch Bohren, Sprengen oder Spalten und Behauen mit viel Personalaufwand gewonnen. Heutzutage
wird die Werksteingewinnung mit Seilsédgen, ReiBen mittels Bagger, durch hydraulisches oder handisches Spalten mit
Holzbldcken und mit entsprechend wenigen Arbeitern vorgenommen. Die Weiterverarbeitung der Werksteine erfolgt mittels
Kreissagen, Diamantseilsdgen und EDV-gestiitzten Briickensagen.

= el - =
Abrdumen im Steinbruch am Langauweg, westlich
von Tennenbach

Verwendung: Die Sandsteine der Vogesensandstein-Formation (sV) wurden Uber viele Jahrhunderte Uber die gesamte
stratigraphische Abfolge abgebaut. Insbesondere die gerdlifreien Sandsteinbanke des Badischen Bausandsteins (sVs) und
des Gerollsandsteins (sVg) wurden lokal vor allem fir den Bau von Privatgebauden, von der Stadtvilla bis zum
Bauernhaus, als Sockel-, Mauer-, Verblend-, Leit- und Marksteine verwendet. Die Abfélle aus der Werksteinverarbeitung
wurden als Packlage oder Vorlagesteine verwertet. Darliber hinaus wurden Werksteine fir reprasentative Bauten wie
Kléster, Kirchen, Schlésser und Burgen gewonnen und als Platten, Mauer- und Quadersteine sowie fir filigrane
Bildhauerarbeiten (z. B. Ornamente, Schmuckelemente, Figuren, Grabsteine) eingesetzt. Die Sandsteine wurden auch fir
InfrastrukturmaBnahmen wie Kanéle, Briicken, Brunnen und Stauwerke eingesetzt. Sammlungen historischer
Huttenrechnungen, die im Freiburger Mlinsterbauverein aufbewahrt werden, legen dar, dass z. B. die vielen Steinbriiche in
der Lahr-Emmendinger Vorbergzone Uberwiegend zwischen dem 12. Jh. bis in die erste Halfte des 20 Jh. in Betrieb waren.
Die Werksteine wurden z. B. flir den Bau des Basler und Freiburger Minsters, der Burg Liebeneck bei Tiefenbronn oder
des Zisterzienserklosters bei Tennenbach verwendet. Die vor allem im Oberen Ger6éllsandstein (sVgo) oder im
Kristallsandstein (sVK) auftretenden festen, kieselig gebundenen Sandsteine wurden fiir den einfachen Wegebau
(Unterbaumaterial, Pflaster- und Schottersteine) sowie als Muhlisteine benutzt. In der Nahe von Freudenstadt wurden feste,
durch hydrothermale Lésungen verkieselte, groBdimensionierte (ca. 6—8 m3) Rohbldcke aus den Banken des Bau- (sVs)
und des Gerdllsandsteins (sVg) sogar fur Briickenpfeiler (Viadukt bei Freudenstadt) und Tunnelverkleidungen im
Eisenbahnbau eingesetzt. Die schwierige Verarbeitbarkeit der festen, verkieselten Sandsteine erschwert eine Verwendung
als Werksteine. Dies betrifft vor allem den Kristallsandstein (sVK), der derzeit nicht abgebaut wird. Zurzeit werden nur
Sandsteine der Bausandstein- (sVs) und Gerdllsandstein- (sVg) Subformationen als Werksteine gewonnen. Die
Sandsteine kénnen als Kérnungen flir den Wegebau, fiir den Garten- und Landschaftsbau (z. B. als Brunnen, Troge,
Stufen, Bodenbelage, Tische, Banke, Hocker), Fassadenplatten, Sockelsteine, FuBbdden, Treppen, Fenster- und
Tureinfassungen oder als Mauer- und Pfeilersteine verwendet werden. Sandsteine ohne Tonschmitzen/-gallen oder Gerdlle
kommen fir filigrane Bildhauerarbeiten (Grabmale, Figuren, Schmuckelemente und Brunnen) in Betracht. Sie werden z. B.
als Renovierungsmaterial fir das Basler und Freiburger Miinster verwendet.

Weitere Informationen finden sie hier: Naturwerksteine aus Baden-Wiarttemberg (2013)/Buntsandstein
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